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บทคัดยอ 
 

 โครงงานนี้มีวัตถุประสงคในการสังเคราะหสารประกอบคอปเปอรออกไซดโดยใชเปลือก
ไขไกและสารละลายคอปเปอรซัลเฟต  จากนั้นทําการทดสอบประสิทธิภาพสารประกอบดังกลาว 
สําหรับเปนตัวคะตะลิสตชวยในการลดกาซคารบอนมอนนอกไซด  โดยเปลือกไขทีใชมี 2 ชนิด คือ 
เปลือกไขไกอบและเผา ที่อุณหภูมิ 105 และ 550 องศาเซลเซียส ตามลําดับ  จากผลการศึกษาพบวา 
ลักษณะจุลโครงสรางของเปลือกไขหลังจากทําปฏิกิริยากับสารละลายคอปเปอรซัลเฟต มีการตก
ผลึกของทองแดง  เมื่อทําการอบแหงจะไดสารประกอบคอปเปอรออกไซดมีลักษณะเปนผงสีเขียว  
เมื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพการลดกาซคารบอนมอนนอกไซดโดยการเผาและไมเผารวมกับขี้
เล่ือย พบวา ทั้งเปลือกไขไกอบและเผามีศักยภาพในการลดกาซคารบอนมอนนอกไซดได  แต
แนวโนมเปลือกไขไกอบมีประสิทธิภาพในการลดที่สูงกวา 
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Abstract 
 
 The objective of this project is to synthesize copper oxide compound using chicken egg 
shells and copper sulphate solution. Then the synthesized copper oxide compound was test to use 
as a catalyst to reduce carbon monoxide (CO) concentration. Two kinds of chicken egg shells 
were used including dried egg shells at 105 °C and burned egg shells at 550 °C. From the results, 
it was found that micro-structure of all egg shells after reacting with copper sulphate solution had 
copper deposition. After drying process, green powder of copper oxide compound was obtained. 
For reducing CO efficiency by burning and unburning with sawdust, it was found that both 
copper oxide compounds synthesized using dried and burned egg shells had potentiality for 
reducing CO concentration. However, the copper oxide compound synthesized using dried egg 
shells yielded higher in performance for reducing CO concentration. 
 


