
บทที่4 
การแสดงผลและการวิเคราะหผล 

 
            ในการหาคาการดูดซับพลังงานของทอกลม สามารถหาได 2 วิธีดวยกนั ไดแก วิธีการ
ทางการทดลอง และวิธีการทางระเบียบวิธีทางไฟไนตอิเลเมนต ทอกลมที่ใชในการวเิคราะหจะมี
ขนาดของเสนผาศูนยกลางตอความหนาตั้งแต 20 ถึง 80 ความแข็งแรงที่จุดคลากตั้งแต350 MPa ถึง 
436 MPa และผลของการวิเคราะหของทั้งสองวิธีจะถูกเปรียบเทียบกัน 

 

4.1 การวิเคราะหผลการทดลอง 
 
4.1.1 ชิ้นทดสอบที่3 UB3 

ผลการทดลองของทอ UB3 ขนาดของเสนผาศูนยกลางตอความหนา 42.46 แสดงดังรูปที่ 4.1 
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รูปที่ 4.1 กราฟความสัมพันธระหวางโมเมนตกับมุม ของทอ UB3 
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จากรูปที่ 4.1 สามารถสรุปไดวา ทอเหล็กผนังบางชิ้นทดลอง UB3     เมื่อนํามาเขียนกราฟและหา
พื้นที่ใตกราฟจะไดคาการดูดซับพลังงานสามารถดูดซับพลังงานได 45.13 KN.m ที่มุมการพับตัว 16 
องศา 
 
4.1.2 ชิ้นทดสอบที่4 UB4 
ผลการทดลองของทอ UB4 ขนาดของเสนผาศูนยกลางตอความหนา 49 แสดงดังรูปที่ 4.2 
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รูปที่ 4.2 กราฟความสัมพันธระหวางโมเมนตกับมุม ของทอ UB4 
จากรูปที่ 4.2 สามารถสรุปไดวา ทอเหล็กผนังบางชิ้นทดลอง UB4เมื่อนํามาเขียนกราฟและ

หาพื้นที่ใตกราฟจะไดคาการดูดซับพลังงาน สามารถดูดซับพลังงานได 62.42 KN.m ที่มุมการพับ
ตัว 17.5 องศา 
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4.2 การวิเคราะหผลระเบียบวิธีทางไฟไนตอิเลเมนต 
4.2.1 ชิ้นทดสอบที่1  UB1 
การวิเคราะหทางระเบียบวิธีทางไฟไนตเอเลเมนต จะใชโปรแกรมชื่อ อบาคัส ในการหาคา

การดูดซับพลังงานของทอกลม 
ผลการทดลองของทอ UB1 ขนาดของเสนผาศูนยกลางตอความหนา 25.6 แสดงดังรูปที่ 4.4 
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รูปที่ 4.3 กราฟความสัมพันธระหวางโมเมนตกับมุม ของทอ UB1 
 
จากรูปที่ 4.3 สามารถสรุปไดวา ทอเหล็กผนังบางชิ้นทดลอง UB1 เมื่อนํามาเขียนกราฟและ

หาพื้นที่ใตกราฟจะไดคาการดูดซับพลังงานสามารถดูดซับพลังงานได 58.02 KN.m ที่มุมการพับตัว 
30 องศา 
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4.1.2 ชิ้นทดสอบที่2 UB2 
ผลการทดลองของทอ UB2 ขนาดของเสนผาศูนยกลางตอความหนา 31.5 แสดงดังรูปที่ 4.5 
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รูปที่ 4.4  กราฟความสัมพันธระหวางโมเมนตกับมุม ของทอ UB2 
 จากรูปที่ 4.4 สามารถสรุปไดวา ทอเหล็กผนังบางชิ้นทดลอง UB1 เมื่อนํามาเขียนกราฟและหา
พื้นที่ใตกราฟจะไดคาการดูดซับพลังงานสามารถดูดซับพลังงานได 100.29 KN.m ที่มุมการพับตัว 
30 องศา 
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4.1.3 ชิ้นทดสอบที่3 UB3 

 
ผลการทดลองของทอ UB3 ขนาดของเสนผาศูนยกลางตอความหนา 42.43 แสดงดังรูปที่ 4.6 
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รูปที่ 4.6 กราฟความสัมพันธระหวางโมเมนตกับมุม ของทอ UB3 
จากรูปที่ 4.6 สามารถสรุปไดวา ทอเหล็กผนังบางชิ้นทดลอง UB3 เมื่อนํามาเขียนกราฟและ

หาพื้นที่ใตกราฟจะไดคาการดูดซับพลังงานสามารถดูดซับพลังงานได 128.25 KN.m ที่มุมการพับ
ตัว 30 องศา 
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4.1.4  ชิ้นทดสอบที่4 UB4 
ผลการทดลองของทอ UB4 ขนาดของเสนผาศูนยกลางตอความหนา 49 แสดงดังรูปที่ 4.7 
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รูปที่ 4.7 กราฟความสัมพันธระหวางโมเมนตกับมุม ของทอ UB4 
 
จากรูปที่ 4.4 สามารถสรุปไดวา ทอเหล็กผนังบางชิ้นทดลอง UB4 เมื่อนํามาเขียนกราฟและ

หาพื้นที่ใตกราฟจะไดคาการดูดซับพลังงาน สามารถดูดซับพลังงานได 122.11 KN.m ที่มุมการพับ
ตัว 30 องศา 
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4.1.5  ชิ้นทดสอบที่5 UB5 

ผลการทดลองของทอ UB5 ขนาดของเสนผาศูนยกลางตอความหนา 49.79 แสดงดังรูปที่ 4.8 

0

2

4

6

8

10

0 5 10 15 20 25 30 35

มมุ  (Degree)

โม
เม
นต

 (k
N.

m)

 
 

รูปที่ 4.8 กราฟความสัมพันธระหวางโมเมนตกับมุม ของทอ UB5 
จากรูปที่ 4.8 สามารถสรุปไดวา ทอเหล็กผนังบางชิ้นทดลอง UB5 เมือ่นํามาเขียนกราฟและหาพืน้ที่
ใตกราฟจะไดคาการดูดซับพลังงานสามารถดูดซับพลังงานได 120.23 KN.m ที่มุมการพับตัว 30 
องศา 
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4.1.6 ชิ้นทดสอบที่6 UB6 
ผลการทดลองของทอ UB5 ขนาดของเสนผาศูนยกลางตอความหนา 49.79 แสดงดังรูปที่ 4.9 
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รูปที่ 4.9 กราฟความสัมพันธระหวางโมเมนตกับมุม ของทอ UB6 

 
จากรูปที่ 4.9 สามารถสรุปไดวา ทอเหล็กผนังบางชิ้นทดลอง UB6 เมื่อนํามาเขียนกราฟและ

หาพื้นที่ใตกราฟจะไดคาการดูดซับพลังงานสามารถดูดซับพลังงานได 120.1 KN.m ที่มุมการพับตัว 
30 องศา 

4.3 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหทางระเบียบวิธีไฟไนตเอเลเมนตและการทดลอง 
4.3.1 ชิ้นทดสอบที่3 UB3 

ผลการเปรียบเทียบของทอ UB3 ขนาดของเสนผาศูนยกลางตอความหนา 42.43 ดังแสดงในรูปที่ 
4.10 
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รูปที่ 4.10 กราฟความสัมพันธระหวางโมเมนตกับมุม ของทอ UB3 
 

4.3.2 ชิ้นทดสอบที่4 UB4 
ผลการเปรียบเทียบของทอ UB4 ขนาดของเสนผาศูนยกลางตอความหนา 49 ดังแสดงในรูปที่ 4.11 
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   รูปที่ 4.11 กราฟความสัมพันธระหวางโมเมนตกับมุม ของทอ UB4 
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ตารางที่4.1 เปรียบเทียบคาการดูดซับพลังงาน (KN.m) 

 

 

                       คาการดูดซับพลังงาน (kN.m) ช้ินทดลอง  
D/t 

การทดลอง ระเบียบวิธีไฟไนตเอเลเมนต 

คาความผิดพลาด 
(%) 

        UB1    25.6 _                    58.02 _ 

        UB2    31.55                    _                    100.29 _ 
        UB3    42.43                    _                    128.25  
        UB4 49.00 45.13                    122.11 63.09 
        UB5 49.97 62.42                    120.23 48.18 
        UB6 63.36 _                    120.1 _ 

 
 
สรุปเมื่อวิเคราะหผลจากตารางถา D/t เพิ่มขึ้นจะยังไมสามารถสรุปไดวาคาการดูดซับ

พลังงานเพิ่มขึน้หรือลดลง   ซ่ึงสาเหตุเนื่องจากทั้งตวัโปรมแกรมไฟไนเอเลเมนตวาเชื่อถือไดมาก
เพียงใด และการใสคาคุณสมบัติของวัสดุเรายังไมทราบคาคุณสมบัติที่แทจริงของวสัดุดังนั้นกอน
ทําการทดลองครั้งตอไปควรที่หาคาวัสดุนัน้ใหใกลเคียงคาความจริงมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 


